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Numune Adı /Sample Name
Analiz Tarihi 

/Analysis Date
Sevkiyat Tarihi 
/Delivery Date

Sertifika  No 
(Certificate No)

Müşteri Adı / Customer Name

BATH KRİYOLİT 26.06.2023 1

Analiz  Parametreleri (Analysis)
Spesifik Değer
(Specification)

Sonuç 
(Results)

Nem / Moisture [ 105 °C, 2h ]% 0,10 - 0,25 0,16

Kızdırma Kaybı /LOI [500°C] % 0,10 - 0,35 0,21

ExAlF3 3,20 - 5,00 4,2

LiF 2,20 - 3,60 2,8

CaF2 3,20 - 4,00 3,5

animulA eerF 24 - 31 28

Toplam Kriyolit/ TotCryolite 60 - 64 62

8mm 0 - 1 0,00

5mm 7 - 29 24,58

3mm 13 - 25 24,13

1mm 18-35 24,58

0,5mm 2 - 14 4,39

-0,5mm 14 - 37 22,33

TL - AG - 06 - 044, TS ISO 2926

RAPOR

DOKÜMAN ADI     
RP AG 00 002     

Konu: Analiz Sertifikası/Certificate of Analysis

Analiz Methodu  
(Analysis Method)

TL-AG-06-015

TL-AG-06-016

TL – AG – 08 – 044, XRD 

TL – AG – 08 – 044, XRD 

TL – AG – 08 – 044, XRD 

TL – AG – 08 – 044, XRD 

TL – AG – 08 – 044, XRD 

Not: 

Bu Sertifika imzasız şekliyle geçerlidir.This certificate is valid without signature.

TL - AG - 06 - 044, TS ISO 2926

TL - AG - 06 - 044, TS ISO 2926

TL - AG - 06 - 044, TS ISO 2926

TL - AG - 06 - 044, TS ISO 2926

TL - AG - 06 - 044, TS ISO 2926

TUZ VE KİMYASAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.TUZ VE KİMYASAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


